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SONDERDRUCK

Reparaturasphalt aus
Warmmischgut nach den H RepA

Kleinflachige Reparaturen an Verkehrsflachen sind Teil der baulichen Im Friihjahr 2019 erschienen: die ,Hinweise
Erhaltung. Sie sind erforderlich, um die Verkehrssicherheit aufrecht- fiir Reparaturasphalt zur Schadstellen-
zuerhalten oder schnell wiederherzustellen. Darlber hinaus sollen In- heseitigung H RepA” (Quelle: FG5V)
standhaltungsmalinahmen, wie etwa das Verfiillen von Schlaglochern,
die Substanz der Verkehrsflache schiitzen und ein Fortschreiten des
Schadens unterbinden. Es ist deshalb zwingend geboten, auftretende
Schaden unmittelbar nach deren Entstehung, auch auf Kleinstflachen,
wirkungsvoll zu beheben. Die praktische Ausflihrung dieser prioritaren I
Aufgabe der StraBenbaubehdrden des Bundes, der Lander und der Kom- un Schagstalenb eSS0
munen wird in der Regel durch die ansdssigen StralBenmeistereien oder
Bauhofe gewahrleistet.

H RepA

Von Werner Blessmann und Marco Miiller

Einfiillen von Pave Repair LA-Pellets
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as ,Ausbessern von Verkehrsflachenbe-

festigungen mit Asphaltmischgut” wird
als Verfahren zur Instandhaltung in den ZTV
BEA-StB 09/13 beschrieben und geregelt. Darin
ist festgelegt, dass die Verwendung von heil3
zu verarbeitendem Asphaltmischgut grund-
satzlich anzustreben ist, da Bitumen durch
seine thermoviskosen Eigenschaften nach
Erwdrmung die ideale Verarbeitbarkeitskonsis-
tenz aufweist und nach Auskiihlung relativ
schnell dauerhafte Festigkeitseigenschaften
entwickelt.

Die Umsetzung dieser Vorgabe stot in der
Praxis aber nicht selten an ihre Grenzen. Wah-
rend des Transports zur Einbaustelle besteht
die Gefahr, dass das Asphaltmischgut auskiihlt,
insbesondere bei geringen AuRentemperatu-
ren. Es ist deshalb notwendig, einen Thermo-
container flr den Transport des Mischgutes
von der Asphaltmischanlage zum Einbauort zu
nutzen. Aber auch bei Einsatz eines Thermo-
containers besteht die Gefahr, dass der Asphalt
bei zeitlich gestreckter Verarbeitung einen
erheblichen Anteil seines ,Warmepolsters” ein-
bt und sich ein Teil des Mischgutes nicht
mehr ausreichend gut einbauen und verdich-
ten lasst.

Ein weiteres Problem ergibt sich wéahrend
der Winterperiode. Gerade innerhalb dieses
Zeitraumes entwickelt sich naturgemafl ein
erhohtes Schadensrisiko. Wiederholt stattfin-
dende Frost-Tau-Wechsel unterstiitzen die Ent-
stehung oder Ausweitung von Fahrbahnscha-
digungen, wodurch der Bedarfan Reparaturas-
phalt signifikant ansteigt. Asphaltmischwerke
haben in dieser Zeit aber weitestgehend den
Produktionsbetrieb fiir notwendige ,Winterre-
paraturen” an ihren Anlagen eingestellt. Der in
der Regel geringe Mengenbedarf fir die Repa-
ratur von Schlaglochern kommt zudem aus
wirtschaftlichen und technologischen Griin-
den nichtden optimalen Produktionsgegeben-
heiten eines Asphaltmischwerkes entgegen.

Die Moglichkeit, in diesem Zeitraum
Asphaltmischgut gema TL Asphalt-StB zu
beziehen und fachgerecht zu verarbeiten, ist
folglich nur sehr eingeschrankt bzw. nicht
gegeben. Die gemall ZTV BEA-StB empfohle-
nen heil3 zu verarbeitenden Asphaltmisch-
gutarten kommen deshalb bei der Instandhal-
tung sehr kleiner Flachen, insbesondere im
Winter, bisher eher selten zum Einsatz.

Aus der Praxis ist bekannt, dass kalt zu ver-
arbeitende Asphaltprodukte fiir diese Félle
temporar zufriedenstellende Ersatzlosungen
darstellen konnen.Neben gangigen sogenann-
ten Wintermischgttern, die auf Basis von Lose-
mitteln und/oder Fluxmitteln hergestellt wer-
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Entnahme von Pave Repair LA-Mischgut (WMG)

den (lose von der Asphaltmischanlage oder als
Eimer-/Sackware), kommen auch Reaktions-/
Reaktivasphalte zum Einsatz.

Diese verfligen in der Regel Uber eine
hohere Dauerhaftigkeit als herkdmmlicher
LKaltasphalt”, benétigen aber fiir den Aushar-
tungsprozess die Zugabe von Wasser. Fir ein
gutes Einbauresultat sind bei der Verarbeitung
von Reaktivasphalten deshalb Umge-
bungstemperaturen oberhalb des Gefrier-
punktes eine wichtige Voraussetzung.

Die neuen Regelwerks-
erganzungen bieten einen
geordneten Uberblick der
verfligbaren Reparaturasphalte.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Repa-
raturasphalten entstand im Laufe der letzten
Jahre eine kaum erfassbare Vielfalt an Produk-
ten und Technologien, durch deren Verwen-
dung nicht immer die gesetzten Erwartungen
erfullt werden konnen. Fiir das Ziel, zukiinftig
dauerhaft wirksame Reparaturen an kleinfla-
chigen Schaden zu gewahrleisten, mussten
deshalb zwei grundlegende Missstande besei-
tigt werden. Zum einen fehlte es bislang an
Regelungen, welche die notwendigen Materi-
aleigenschaften der Reparaturasphalte fir die
StraBeninstandhaltung hinlanglich vorgaben.

e
AR

Anforderungen, die vertragsrechtlich zwischen
Hersteller, Lieferant und dem Einbauer heran-
gezogen werden konnten, lagen nicht vor. Auf
geeignete und anerkannte Prifverfahren zur
Quialitatsiberwachung der verwendeten Bau-
stoffe konnte ebenfalls nicht zurlickgegriffen
werden.

Zum anderen war es kaum moglich, die Vor-
teile von Walzasphalt fir diesen Stra3enerhal-
tungsbereich zu nutzen, da geeignete Techno-
logien zur Aufbereitung des Asphaltes am
Einsatzort bislang schlichtweg fehlten. Diese
Defizite geh6ren nun, nach ca. 5-jéhriger
Regelwerksarbeit am H RepA, der Vergangen-
heit an.

H RepA

Anforderungen an Reparaturasphalte sowie
Hinweise firr deren fachgerechte Anwendung
lassen sich in den ,Hinweisen fiir Reparaturas-
phalt zur Schadensbeseitigung (H RepA)” fin-
den. Das neue Wissensdokument wurde im
Frithjahr 2019 durch die FGSV veréffentlicht
und erganzt substanziell die Hinweise und Vor-
gaben zum Instandhaltungsverfahren ,Aus-
bessern mit Asphaltmischgut” aus den ZTV
BEA-StB 09/13, Abschnitt 3.3.2.3.

Die neuen Regelwerksergdnzungen bieten
einen geordneten Uberblick der verfiigbaren
Reparaturasphalte. Es werden Anforderungen
an die jeweilige Zusammensetzung mit ent-
sprechenden Ausschreibungsempfehlungen
gegeben, zweckmafige Einsatzbereiche unter
Beriuicksichtigung der Beanspruchungen
benannt und Einbauhinweise erortert.



Neben den gebraduchlichen Wintermischgii-
tern wurden die ebenfalls kalt zu verarbeiten-
den Reaktivasphalte, Reparaturasphalte auf
Basis einer Bitumenemulsion und DSK-Misch-
gut in die Hinweise aufgenommen. Ebenfalls
beriicksichtigt sind die heill zu verarbeitenden
Asphalte, welche sich in den H RepA hinsicht-
lichihrer jeweiligen Zusammensetzung anden
TL Asphalt-StB 07/13 orientieren.

Da sich die Einsatzbereiche von Repara-
turasphalten deutlich von denen konventionel-
ler Guss- und Walzasphalte unterscheiden,
mussten die konzeptionellen Anforderungen
an heil3 zu verarbeitende Reparaturasphalte im
Vergleich zu den TL Asphalt-StB leicht modifi-
ziert werden. Die Hauptanwendungszeit fur
Reparaturasphalt ist der Winter, der Mengen-
bedarffirein,Bauvorhaben”ist gering und der
Transport des Mischgutes ohne Temperatur-
verlust kaum mdoglich. Es wurden deshalb z. B.
Korrekturen bei der Gesteinszusammenset-
zung der Warmasphalte im Vergleich zum SMA/
AC D vorgenommen, auBerdem wurden auch
die Anforderungen an die Bindemittelgehalte
angepasst.

Im Quervergleich zu den TL Asphalt-StB ver-
wenden die H RepA neue Mischgutbezeich-
nungen, getrennt nach Warmmischgut (WMG)
und HeilBmischgut (HMG). Wahrend das HMG
weitgehend einem Gussasphalt entspricht, lei-
tet sich das WMG aus dem groben Konzeptions-

rahmen eines SMA ab.

Eine einschneidende Ergdnzung zu den TL
Asphalt-5tB 07/13, den ZTV Asphalt-StB 07/13
und den ZTV BEA-StB 09/13 ist die Vorgabe,
dass sowohl HMG als auch WMG am Einbauort
zur weiteren Verarbeitung aufbereitet werden
missen. Diese Forderung gewinnt fir die
zukiinftigen Anwendungen von Reparaturas-
phalten auch deshalb an Bedeutung, weil die
H RepA Empfehlungen fir die Einsatzbereiche
in Abhangigkeit der Verkehrsbeanspruchun-
gen aussprechen. Demnach sollen ab einer
Bk3,2 neben den Reaktiv- und DSK-Asphalten,
ausschlielich WMG und HMG zur Anwendung
kommen. Heil3- und Warmasphaltanwendun-
gen als Reparaturasphalt werden deshalb
zunehmen.

Der Einsatz von Reparaturasphalten auf
Basis [6semittelhaltiger Bestandteile oder Flux-
mitteln sowie der Einsatz von Kaltmischgut mit
Bitumenemulsion werden hingegen lediglich
fur gering beanspruchte Verkehrsflachen emp-
fohlen.

Warmmischgut

Reaktivmischgut kann bei Verarbeitung im
Winter und bei Temperaturen unterhalb des
Gefrierpunktes nachteilige Materialeigenschaf-
ten entwickeln. Aus diesem Grund setzen die H
RepA fiir den Einsatz von Reaktivasphalt eine
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Temperatur der Unterlage von minimal 0 °C
voraus. WMG ist auch bei darunter liegenden
Temperaturen anwendbar. Nach Vorwarmen
der Unterlage bestehen fiir WMG keine Ein-
schrankungen hinsichtlich der temperatur-
abhédngigen Randbedingungen.

Analog zu den ZTV BEA-StB gilt deshalb
auch gemal H RepA die Empfehlung, insbeson-
dere bei kritischen Verkehrs- und Witterungs-
bedingungen, heill oder warm aufbereitetes
Mischgut zu verwenden. Fir die Umsetzung
besteht nun aber die Notwendigkeit, HMG oder
WMG vor Ort aufzubereiten. Gussasphalt bietet
hierfir alle Voraussetzungen, ebenso geeig-
nete Walzasphalte, die am Einbauort aufberei-
tet und sofort verarbeitet werden kdnnen.

Bereits seit einigen Jahren beteiligen sich
viele Bauhofe und StraBenmeistereien in
Deutschland, Osterreich und der Schweiz
erfolgreich an der Erprobung eines praxisori-
entierten Systems zur Aufbereitung und zum
Verfillen von Schadstellen mit Warmasphalt.
Das hierfiir entwickelte Mobile Pave Repair Sys-
tem (MPRS) ermdglicht, beispielsweise Schlag-
|6cher oder auch Bohrlécher schnell und dau-
erhaft gemaR H RepA zu verschlief3en.

Mobile Pave Repair System (MPRS)

MPRS versetzt den Asphalteinbauer in die
Lage, auch kleine Mengen WMG fachgerecht

Schadstelle
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zu verarbeiten. Vorzeitiger Warmeverlust wird

durch die Aufbereitung des Asphaltes am Ein-
bauort verhindert.

Ein Bestandteil des Systems ist das Asphalt-
pellet Pave Repair LA, dessen Eigenschaften
bewusst auf die handische Reparatur kleinfla-
chiger Schaden eingestellt sind. Pave Repair LA
erfullt die Anforderungen an WMG gemaf3 H
RepA. Der Bindemittelgehalt von Pave Repair
LAliegt iber den Vorgaben des H RepA, gleich-
zeitig wird ein versteifender Flllerzusatz ver-
wendet, der einerseits den Zweck als Trennmit-
tel flir das Pellet erfiillt, andererseits die verstei-
fenden Eigenschaften des noch warmen Misch-
gutes erhdht, wodurch der Verkehr sofort nach
dem Einbau wieder Uber die Reparaturstelle
gefiihrt werden kann.

Die Aufbereitung des Asphaltes erfolgt im
zweiten Bestandteil von MPRS, einer Aufberei-
tungsanlage, die vom Hersteller des Systems
auf Leihbasis mitgeliefert wird. Je nach Bedarf
sind Aufbereitungsanlagen in unterschiedli-
chen GroBen erhdltlich. Die kleineren Geréte
eignen sich fir die Aufbereitung von 1 bis 30
kg, wobei Aufbereitungszeiten von 5 bis 7 min
je Charge eingeplant werden miussen. Die
nachstgréBere Anlage produziert Warmas-
phaltmengen von bis zu 80 kg in etwa 10 min.
Das Asphaltmischgut erreicht in Abhangigkeit
der Aufbereitungszeit Temperaturen von 130
bis 180 °C.
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Pave Repair LA-Pellets werden in Eimern
oder Big Bags zur Baustelle transportiert. Die
elektrisch betriebenen Aufbereitungsanlagen
ermdglichen fiir einen optimalen Produktions-
prozess kurze Durchmischungsintervalle, die
Uiber eine Fernbedienung gesteuert werden.
Der Einbau des WMG-Asphaltmischgutes folgt
im Vergleich zum Einbau von Walzasphalt
gemal TL Asphalt-StB einem dhnlichen Ablauf.
Die zu den ZTV BEA-StB ergdnzenden Ausfiih-
rungshinweise des H RepA sollten zusatzlich
beachtet werden. Ausreichende Anfangsgrif-
figkeit ist durch die Bearbeitung der Oberfla-
che des noch warmen Asphaltes mit feiner
Gesteinskdrnung oder der Lieferkdrnung 1/3 zu
erreichen.

Zusammenfassung

Mit Erscheinen der Hinweise flir Reparaturas-
phalt zur Schadstellenbeseitigung liegt ein
praxisorientiertes Wissensdokument vor, das
die Ausfiihrungen kleinflachiger Instandhal-
tungsmaBnahmen erleichtert. Reparaturas-
phalte werden in Abhdngigkeit der jeweiligen
stofflichen Eigenschaften und Anwendungsbe-
reiche kategorisiert, zudem werden Mindest-
standards bezlglich der Zusammensetzung
und Ausfiihrung vorgegeben.

Eine gesonderte Klassifizierung bildet der
hei3 zu verarbeitende Asphaltin Anlehnung an

Verfiillen mit MPRS
(Quelle: Carl Ungewitter)

die TL Asphalt-StB. Wahrend Gussasphalt in
den H RepA als Heimischgut (HMG) klassifi-
ziert ist, fallt der Reparaturasphalt aus Walzas-
phalt in den Bereich Warmmischgut (WMG).
Voraussetzung fiir die Verwendung von
HeiB3- oder Warmmischgut gemal3 H RepA ist
eine Gerdteausstattung, die es ermdglicht, den
Asphalt direkt am Einbauort aufzubereiten.
Eine Moglichkeit zur Umsetzung des H RepA
und der Aufbereitung von WMG bietet das
Instandhaltungssystem MPRS. Das vorprodu-
zierte und auf die Anwendungsfalle ,Verfillen
von Schadstellen und Bohrléchern” abge-
stimmte Mischgut ,Pave Repair LA” wird in
einer fur diesen Anwendungszweck entwickel-
ten Aufbereitungsanlage auf Einbautempera-
tur erwdrmt. Dieses System gewabhrleistet die
regelwerkskonforme Anwendung des H RepA
zur Herstellung und Verarbeitung von Repara-
turasphalt des Typs WMG. "
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